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+Materace izolacyjne" toszyte na kazdy wymiar tatwo zdejmowane ostony izolacyjne.

Mogag byc¢ wielokrotnie montowane i demontowane bez utraty wtasnosci uzytkowych. Zwiekszajg trwatosc wytozenia
izolacyjnego, przyczyniajgc sie do obnizenia kosztow oraz przyspieszenia prac remontowych. Wykonana wyktadzina
izolacyjna nie wymaga suszenia, wykonywania powtoki ochronnej czy zabezpieczania blachg ostonowq. Stosowanie
~materacy izolacyjnych' radykalnie poprawia warunki, w jakich prowadzone sg prace izolacyjne. Wyeliminowane zostajg,
wystepujgce akfualnie zagrozenia ekologiczne zwigzane z duzym zapyleniem migjsca prac remonftowych, szkodliwym dla
zdrowia pytem wtéknistym oraz sktadowaniem, powstajgcych wich trakcie niebezpiecznych odpadow wioknistych.

W przypadku ,materacy izolacyjnych” bezpieczne sktadowanie odpadoéw poeksploatacyjnych nie wymaga
wczesniejszego, kosztownego ich unieszkodliwiania. Wieksza trwatos¢ materacy powoduje poza tym, ze odpadow tych
jest zdecydowanie mnigj.

Wspotczynnik przewodnosci

Zaleznos$¢ wspoltczynnika przewodnosci cieplnej od temeratury
cieplnej"materacy izolacyjnych™ dla "materacy"” izolacyjnych

50°C-0.042kW/mK
100°C -0.047kW/mK
150°C - 0.054kW/mK
200°C-0.062kW/mK
250°C-0.073kW/mK
300°C-0.088kW/mK
400°C-0.110kW/mK
500°C-0.137kW/mK
600°C-0.174kW/mK
700°C-0.218kW/mK
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Strumien strat ciepta bez izolacji.

Jezeli dla medium o temperaturze 100°C przegrodq odizolowujgcg od otoczenia jest tylko blacha stalowa o
grubosci 3mm, to temperatura na stronie zewnetrznej blachy bedzie wynosita 99.8°C a strumien strat ciepta
przenikajgcego do otoczenia wyniesie 0.85kW/m?2.

| dalejodpowiednio:

100°C- 0.85kW/m’
150°C- 1.65kW/m’
200°C- 2.66kW/m’
250°C- 4.00kW/m’
300°C- 5.32kW/m’ s
350°C- 7.07kW/m*
400°C- 8.82kW/m’
450°C - 10.89kW/m’
500°C - 13.17kW/m’
550°C-15.66kW/m’
600°C - 18.35kW/m’

Zaleznosé grubosci "materacy’ yjnych od temperatury izolowanej powierzchni,
temperature na stronie

Strumien strat ciepta z izolacjq:

Zeby przy temperaturze medium 100°C
i wspotczynniku przewodnosci cieplnej
izolacj i 0.05W/mK, temperatura na stro-
nie zewnetrznej izolacji wynosita 60°C,
grubosc¢ izolacji powinna wynosi¢ 5mm.

S e s sess ¢ i wynosi¢
?-V ; Strumien strat ciepta wyniesie wowczas
‘ﬂ S 0.44kW/m".

F ;

| dalej odpowiednio:

100°C / 0.05W/mK -  5mm - 0.44kW/m’
150°C / 0.05W/mK - 10mm - 0.44kW/m’
200°C / 0.05W/mK - 16mm - 0.44kW/m’
250°C / 0.05W/mK - 25mm - 0.44kW/m’
300°C / 0.06W/mK - 33mm - 0.44kW/m’
350°C / 0.05W/mK - 44mm - 0.44kW/m’
400°C / 0.07W/mK - 55mm - 0.44kW/m’
450°C / 0.07W/mK - é67mm - 0.44kW/m’
500°C / 0.08W/mK - 83mm - 0.44kW/m’
550°C / 0.09W/mK - 102mm - 0.44kW/m’
400°C / 0.10W/mK - 125mm - 0.44kW/m’

biuro@izotechservice.pl
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Zeby przy temperaturze medium 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnejizolaciji 0.05W/mK, temperatura
na stronie zewnetrznej izolacji wynosita 40°C, grubosc izolacji powinna wynosi¢ 15mm. Strumien strat ciepta
wyniesie wowczas 0.20kW/m?.

| dalej odpowiednio: 350°C /0.05W/mK - 100mm -0.20kW/m’
100°C /0.05W/mK - 15mm -0.20kW/m’ 400°C /0.07W/mK - 125mm-0.20kW/m’
150°C /0.05W/mK - 28mm -0.20kW/m’ 450°C /0.07W/mK - 155mm-0.20kW/m’
200°C /0.05W/mK - 42mm -0.20kW/m’ 500°C /0.08W/mK - 190mm -0.20kW/m’
250°C /0.05W/mK - 58mm -0.20kW/m’ 550°C /0.09W/mK -230mm -0.20kW/m’
300°C /0.06W/mK - 7é6mm -0.20kW/m’ 600°C /0.10W/mK -275mm -0.20kW/m’

Zaleznos$é grubosci "materacy” izolacyjnych od temperatury izolowanej powierzchni,
zapewniajacej temperature na stronie
zewnetrznej "materaca” 40 °C
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OSZCZEDNOSCI ENERGETYCZNE
IWIAZANE ZE STOSOWANIEM MATERACY IZOLACYJINYCH"

Jezelidla medium o temperaturze 100°C przegrodg odizolowujgcg od otoczenia jest tylko blacha stalowa o
grubosci 3mm, to temperatura na stronie zewnetrznej blachy bedzie wynosita 99.8°C a strumien strat ciepta
przenikajgcego do otoczenia wyniesie 0.85kW/m’. Jezeli na tq blache natozymy warstwe izolacji o grubosci
15mm i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0.05W/mK, to temperatura na stronie zewnetrznej izolacii
obnizy sie do 40°C a strumien strat ciepta przenikajgcego do otoczenia zmniejszy sie do 0.20kW/m*. Powyzsze
wynika z obliczen cieplnych wykonanych dla stanu réwnowagi, przy zatozeniu, ze temperatura otoczenia

wynosi 20°C a powietrze wokétizolowanego obiektu jest w bezruchu.

Strumien strat ciepta zmniejszony zostanie o:
@® 0.85kW/m’-0.20kW/m’=0.65kW/m’

W skali roku daje to oszczednos$¢:
@ 0.65kW/m’ x 365 dnifrok x 24godz/dobe =5694kWh/m’

Przy cenie 1TkWh wynoszgcej 0.25zt/kWh (Srednia stawka za kWh) daje to:
@ 5694kWh/m’ x 0.25zt/kWh=1423,50zt/m’ w skali roku.
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| dalej odpowiednio:

OSZCZEDNOSCI ENERGETYCZNE
IWIAZANE ZE STOSOWANIEM "MATERACY IZOLACYJINYCH"

Temperatura | Grubos¢
medium izolacji

10600

31186
42749

58079

0.45 | 91542 | 22886

156892

Efekty ekologiczne zwigzane ze stosowaniem
,materacy izolacyjnych”

Efekty ekologiczne zwigzane sq z oszczednosciqg paliw (wegla, gazu ziemnego, itp.) izmniejszeniem emisji CO..
Ciepto spalania:

® Wegiel kamienny-23MJ/kg = 6.44kWh/kg

® Gaz ziemny — 35MJ/kg 9.80kWh/kg

Emisja CO, przy spalaniu:
® Wegla kamiennego-5.8kg CO./kg wegla
® Gazu ziemnego —-4.4kg CO,/kg gazu

Jezeli nieizolowany obiekt o temperaturze medium 100°C zaizolujemy materacem o grubosci 5mm to zuzycie
energii w skaliroku (8760 godziny) zmniejszy sie o 3592 kWh z kazdego 1m’ powierzchni.

www.izotechservice.pl
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Wowczas:

@ oszczedno$c w postaciniespalonego wegla (gazu) wyniesie:
3592kWh/m’*: 6.44kWh/kg = 558kg/m’—dlawegla, w skaliroku
3592kWh/m?*: 9.80kWh/kg = 366kg/m*~dla gazu, w skaliroku

® powyzsze oznacza zmniejszenie emisji Co,:
558kg wegla/m’x 5.8kg CO,/kgwegla = 3236 kg CO,/m*-dlawegla, w skaliroku
366kg gazu/m® x 4.4kg CO,/kggazu =1610kg CO./m’—dlagazu, w skali roku

| dalej odpowiednio:

EFEKTY EKOLOGICIZNE
IWIAZANE ZE STOSOWANIEM "MATERACY IZOLACYJNYCH"

Temperatura Grubos¢ Temperatura

medium izolacji na stronie

i 7
[mm]

ziemny kamienny ziemny

366
’ C 0600 9546
o 60 10600 1646 5

42749

58079

73409 11399 66114

10043 50068

12007 59861

16009 14130
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Z nami

www.izotechservice.pl

ul. Wilkowicka 2 tel./fax +48 32 3333209 biuro@izotechservice.pl
44-180 Toszek, Poland tel. kom. +48 507 656 497 www.izotechservice.pl



